
 

附件       建筑防水卷材产品质量省监督抽查结果 

序

号 

产品名

称 
企业名称 

生产日期 

/批号 
规格型号 商标 

抽查结

果 
不合格项目 承检机构 

1 
建筑防

水卷材 

寿光市坤源防水

材料有限公司 
2015-3-18 

FS2-83.0m×

1.20m×0.7mm 
坤建 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

2 
建筑防

水卷材 

东营松涛防水材

料有限公司 
2014-12-28 

FS2-87m×

1.15m×0.7mm 
松涛 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

3 
建筑防

水卷材 

胜利油田大明新

型建筑防水材料

有限责任公司 

2015-3-28 
SBSⅠPY PE 

PE 3 10 
大明 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

4 
建筑防

水卷材 

山东泽源防水科

技有限公司 
2015-3-26 

SBSⅠPY PE 

PE 3 10 
泽源 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

5 
建筑防

水卷材 

山东祥泰防水材

料有限公司 
2015-3-19 

FS2-100.0m×

1.15m×0.7mm 
祥泰 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

6 
建筑防

水卷材 

广饶县稻庄镇汇

丰防水材料厂 
2015-3-20 

FS2-100m×

1.15m×0.7mm 
双丰 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

7 
建筑防

水卷材 

潍坊市华发防水

材料有限公司 
2015-3-10 

SBS I PY PE 

PE 3 10 
华发 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

8 
建筑防

水卷材 

寿光市承润防水

材料有限公司 
2015-3-1 

FS2-100m×

1.2m×0.7mm 
承润 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

9 
建筑防

水卷材 

潍坊市华丰防水

材料有限公司 
2015-4-6 

SBS I PY PE 

PE 4 10 
华傲 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

10 
建筑防

水卷材 

潍坊市兴源防水

材料有限公司 
2015-3-15 

SBS I PY PE 

PE 4 10 

鲁潍

兴源 
合格  

山东省产品质

量检验研究院 

11 
建筑防

水卷材 

潍坊市华光防水

材料有限公司 
2015-3-21 

SBS I PY PE 

PE 3 10 
圣奥 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

12 
建筑防

水卷材 

潍坊市德隆防水

材料有限责任公

司 

2015-4-6 NK I PE 3 10 宏金 合格  
山东省产品质

量检验研究院 

13 
建筑防

水卷材 

潍坊市凯鑫防水

材料有限公司 
2015-3-20 

FS2-100m×

1.2m×0.7mm 
鑫歌 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

14 
建筑防

水卷材 

潍坊市聚源防水

材料有限公司 
2015-4-6 

FS2-100m×

1.2m×0.7mm 
聚源 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

15 
建筑防

水卷材 

潍坊正源防水材

料有限公司 
2015-1-26 

FS2-100m×

1.2m×0.7mm 
明星 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

16 
建筑防

水卷材 

山东省潍坊市春

美防水工程集团

有限公司 

2015-4-3 
SBS I PY PE 

PE 4 10 
春美 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

17 
建筑防

水卷材 

寿光市海港防水

材料有限公司 
2014-12-2 

FS2-83.5m×

1.2m×0.9mm 
海港 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

18 
建筑防

水卷材 

山东潍坊盛源防

水材料有限公司 
2015-1-10 

SBS I PY PE 

PE 3 10 
工农 合格  

山东省产品质

量检验研究院 



 

19 
建筑防

水卷材 

山东寿光银海防

水材料有限公司 
2015-3-21 

FS2-100m×

1.15m×0.7mm 
圣海 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

20 
建筑防

水卷材 

潍坊川王防水材

料有限公司 
2015-2-21 NⅠPET 1.5 20 王 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

21 
建筑防

水卷材 

潍坊市迪宝防水

材料有限公司 
2015-3-8 

FS2-100.0m×

1.15m×0.7mm 
迪宝 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

22 
建筑防

水卷材 

寿光市银泰防水

材料有限公司 
2015-1-2 

FS2-100.0m×

1.15m×0.7mm 
东宇 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

23 
建筑防

水卷材 

潍坊市金源防水

材料有限公司 
2015-3-31 

SBS I PY PE 

PE 3 10 
誉源 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

24 
建筑防

水卷材 

寿光市圣发防水

材料厂 
2015-3-21 

FS2-100.0m×

1.15m×0.7mm 
宇源 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

25 
建筑防

水卷材 

潍坊正大防水材

料有限公司 
2015-4-1 

SBS I PY PE 

PE 3 10 
圣龙 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

26 
建筑防

水卷材 

寿光市立兴防水

材料有限公司 
2015-4-5 

SBS I PY PE 

PE 3 10 

克兰

王 
合格  

山东省产品质

量检验研究院 

27 
建筑防

水卷材 

潍坊京九防水材

料有限公司 
2015-4-1 

SBSⅡPY PE 

PE 4 10 
驼王 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

28 
建筑防

水卷材 

潍坊市黄河防水

材料有限公司 
2015-4-6 

SBS I PY PE 

PE 4 10 
黄河 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

29 
建筑防

水卷材 

潍坊市永兴防水

材料有限公司 
2015-3-25 

FS2-100.0m×

1.20m×0.7mm 
潍佳 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

30 
建筑防

水卷材 

山东省金帅防水

材料有限公司 
2015-4-6 

SBS I PY PE 

PE 3 10 
金帅 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

31 
建筑防

水卷材 

寿光市兴腾防水

材料有限公司 
2014-10-3 

SBS I PY PE 

PE 3 10 
兴腾 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

32 
建筑防

水卷材 

潍坊市奥博新型

防水材料有限公

司 

2015-4-7 
SBS I PY PE 

PE 3 10 
松源 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

33 
建筑防

水卷材 

潍坊市晨鸣新型

防水材料有限公

司 

2015-3-9 
SBS I PY PE 

PE 3 10 
晨鸣 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

34 
建筑防

水卷材 

山东雨燕防水科

技有限公司 
2015-3-13 

FS2-100.0m×

1.2m×0.7mm 
雨燕 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

35 
建筑防

水卷材 

潍坊石花化工建

材有限公司 
2015-3-2 

FS2-100.0m×

1.15m×0.7mm 
石花 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

36 
建筑防

水卷材 

潍坊市东茂防水

建材有限公司 
2015-4-3 

SBS I PY PE 

PE 3 10 
富源 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

37 
建筑防

水卷材 

潍坊博源新型防

水材料有限公司 
2015-3-28 

SBS I PY PE 

PE 3 10 
博源 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

38 
建筑防

水卷材 

山东汇源建材集

团有限公司 
2015-4-5 

SBS I PY PE 

PE 3 10 
汇源 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

39 
建筑防

水卷材 

潍坊市华龙防水

材料有限公司 
2015-4-2 

FS2-100.0m×

1.15m×0.7mm 
盛源 合格  

山东省产品质

量检验研究院 



 

40 
建筑防

水卷材 

潍坊市鑫宝防水

材料有限公司 
2015-4-1 

SBS I PY PE 

PE 4 10 
鑫都 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

41 
建筑防

水卷材 

潍坊市金隆防水

材料有限公司 
2015-4-5 

FS2-100.0m×

1.2m×0.7mm 

诺

德·

金隆 

合格  
山东省产品质

量检验研究院 

42 
建筑防

水卷材 

潍坊市万宝防水

材料有限公司 
2015-3-21 

SBS I PY PE 

PE 3 10 
万宝 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

43 
建筑防

水卷材 

寿光市兴烨防水

材料有限公司 
2015-4-2 

FS2-87.0m×

1.15m×0.8mm 
江源 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

44 
建筑防

水卷材 

潍坊骏兴防水材

料有限公司 
2015-3-19 

FS2-100.0m×

1.2m×0.7mm 
骏兴 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

45 
建筑防

水卷材 

寿光市昊益防水

材料有限公司 
2015-3-1 

FS2-100.0m×

1.2m×0.7mm 
昊益 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

46 
建筑防

水卷材 

寿光市金宇防水

材料有限公司 
2015-3-28 

FS2-100.0m×

1.15m×0.7mm 
鑫河 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

47 
建筑防

水卷材 

山东金禹王防水

材料有限公司 
2015-1-8 

SBS Ⅰ PY 

PE PE 3 10 
金禹 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

48 
建筑防

水卷材 

东营市宏博防水

材料有限公司 
2015-3-20 

FS2-87.0m×

1.15m×0.7mm 
宏建 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

49 
建筑防

水卷材 

滨州市良友防水

材料有限责任公

司 

2015-4-1 NKⅠPE 3 10 良信 合格  
山东省产品质

量检验研究院 

50 
建筑防

水卷材 

潍坊市东凤防水

材料有限公司 
2015-3-14 

FS2-100m×

1.15m×0.7mm 
东凤 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

51 
建筑防

水卷材 

寿光市万发新型

防水材料厂 
2015-4-3 

FS2-100m×

1.2m×0.7mm 
万发 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

52 
建筑防

水卷材 

寿光市连胜防水

材料有限公司 
2015-3-2 

FS2-100.0m×

1.20m×0.7mm 
连胜 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

53 
建筑防

水卷材 

潍坊市坤岳防水

材料有限公司 
2015-4-7 

FS2-83.0m×

1.2m×0.9mm 
坤岳 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

54 
建筑防

水卷材 

潍坊市海王新型

防水材料有限公

司 

2015-3-20 
FS2-100.0m×

1.15m×0.7mm 
海王 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

55 
建筑防

水卷材 

潍坊英凯防水材

料有限公司 
2015-1-23 

SBSⅠPY PE 

PE 4 10 
英凯 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

56 
建筑防

水卷材 

山东金顶防水材

料有限公司 
2015-3-16 

FS2-100.0m×

1.20m×0.7mm 
金顶 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

57 
建筑防

水卷材 

山东省潍坊市富

华防水材料有限

公司 

2015-3-15 
FS2-100.0m×

1.15m×0.7mm 
富华 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

58 
建筑防

水卷材 

寿光市金固新型

防水材料有限公

司 

2015-3-18 
FS2-83.5m×

1.20m×0.7mm 
奇固 合格  

山东省产品质

量检验研究院 



 

59 
建筑防

水卷材 

潍坊市宇虹防水

材料(集团)有限

公司 

2015-4-7 
SBSⅠPY PE 

PE 3 10 
宇虹 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

60 
建筑防

水卷材 

寿光市双鑫建材

有限责任公司 
2015-3-25 

FS2-100.0m×

1.20m×0.7mm 
双发 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

61 
建筑防

水卷材 

寿光市鹏坤防水

材料有限公司 
2015-4-5 

FS2-87.0m×

1.15m×0.7mm 
鹏坤 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

62 
建筑防

水卷材 

潍坊市宏泰防水

材料有限公司 
2015-3-6 

FS2-100.0m×

1.15m×0.7mm 
宏泰 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

63 
建筑防

水卷材 

寿光市恒兴防水

材料有限公司 
2015-3-3 

FS2-87.0m×

1.15m×0.7mm 
恒兴 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

64 
建筑防

水卷材 

寿光市劲牛防水

材料有限公司 
2015-4-6 

FS2-100.0m×

1.20m×0.7mm 
劲牛 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

65 
建筑防

水卷材 

潍坊百瑞防水材

料有限公司 
2015-3-15 

FS2-87.0m×

1.15m×0.8mm 

百瑞

达 
合格  

山东省产品质

量检验研究院 

66 
建筑防

水卷材 

寿光市厚德新型

防水材料有限公

司 

2015-4-8 
FS2-66.0m×

1.2m×0.8mm 

鲁连

川 
合格  

山东省产品质

量检验研究院 

67 
建筑防

水卷材 

潍坊市启程防水

材料有限公司 
2015-4-2 

FS2-100.0m×

1.2m×0.7mm 
启程 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

68 
建筑防

水卷材 

寿光市沣腾防水

材料有限公司 
2015-4-3 

FS2-87.0m×

1.15m×0.7mm 
沣腾 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

69 
建筑防

水卷材 

潍坊市中发新型

防水材料有限公

司 

2015-2-1 
FS2-100.0m×

1.15m×0.7mm 
中发 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

70 
建筑防

水卷材 

潍坊晨华防水材

料有限公司 
2015-4-1 

FS2-100.0m×

1.2m×0.7mm 
晨华 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

71 
建筑防

水卷材 

寿光市众泰防水

材料厂 
2015-4-5 

FS2-85.0m×

1.15m×0.7mm 
铭鑫 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

72 
建筑防

水卷材 

寿光市居安防水

材料厂 
2015-3-6 

FS2-100.0m×

1.15m×0.7mm 
天顺 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

73 
建筑防

水卷材 

潍坊市银宏防水

材料有限公司 
2015-4-2 

SBSⅠPY PE 

PE 3 10 
银宏 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

74 
建筑防

水卷材 

山东巨洋防水科

技有限公司 
2015-4-5 

FS2-100.0m×

1.15m×0.7mm 
巨洋 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

75 
建筑防

水卷材 

潍坊市宏源防水

材料有限公司 
2015-4-4 

SBSⅠPY PE 

PE 4 10 
宏源 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

76 
建筑防

水卷材 

潍坊市东升防水

材料有限公司 
2015-2-28 

SBSⅠPY PE 

PE 3 10 
东升 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

77 
建筑防

水卷材 

寿光市宏祥防水

材料厂 
2014-4-5 

FS2-100m×

1.15m×0.7mm 

宏祥

龙 
合格  

山东省产品质

量检验研究院 

78 
建筑防

水卷材 

潍坊市坤利防水

材料有限公司 
2015-4-1 

FS2-100m×

1.15m×0.8mm 
隆鑫 合格  

山东省产品质

量检验研究院 



 

79 
建筑防

水卷材 

潍坊巨星防水材

料有限公司 
2015-4-6 

SBSⅠPY PE 

PE 3 10 
巨星 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

80 
建筑防

水卷材 

潍坊市顺源防水

材料有限公司 
2015-3-3 

FS2-100m×

1.15m×0.7mm 
泉源 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

81 
建筑防

水卷材 

寿光市凯达防水

材料有限公司 
2015-4-5 

SBSⅠPY PE 

PE 3 10 
顺凯 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

82 
建筑防

水卷材 

寿光市捷诺新型

防水材料有限公

司 

2015-3-5 
FS2-100m×

1.15m×0.8mm 
宏发 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

83 
建筑防

水卷材 

寿光市鸣昊防水

材料有限公司 
2015-4-8 

FS2-100m×

1.2m×0.7mm 
鸣昊 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

84 
建筑防

水卷材 

寿光市瑞源防水

材料有限公司 
2015-2-18 

FS2-100m×

1.2m×0.7mm 
瑞源 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

85 
建筑防

水卷材 

山东宏恒达防水

材料工程有限公

司 

2015-2-27 
FS2-100m×

1.15m×0.6mm 
益龙 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

86 
建筑防

水卷材 

潍坊市鸿运防水

材料有限公司 
2015-4-6 

FS2-100m×

1.2m×0.7mm 
鸿运 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

87 
建筑防

水卷材 

寿光市盛海防水

材料有限公司 
2015-3-21 

FS2-100m×

1.15m×0.7mm 
云海 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

88 
建筑防

水卷材 

寿光市天利防水

材料有限公司 
2015-4-7 

非外露 L 

1.50mm/20m×

2.05m 

丽欣 合格  
山东省产品质

量检验研究院 

89 
建筑防

水卷材 

山东天汇防水材

料有限公司 
2015-3-27 

SBSⅠPY PE 

PE 4 10 

天汇

防水 
合格  

山东省产品质

量检验研究院 

90 
建筑防

水卷材 

泰安华新防水材

料有限公司 
2015-3-15 

FS2-100.0m×

1.15m×0.7mm 

太阳

伞 
合格  

山东省产品质

量检验研究院 

91 
建筑防

水卷材 

山东科技大学天

盾防水建材厂 
2014-9-28 

FS2-PE-91.0m

×1.10m×

0.8mm 

天盾 合格  
山东省产品质

量检验研究院 

92 
建筑防

水卷材 

泰安市科大澳泊

建材有限公司 
2015-4-9 

FS2-91.0m×

1.10m×0.7mm 

科大

澳泊 
合格  

山东省产品质

量检验研究院 

93 
建筑防

水卷材 

寿光市新东方防

水材料厂 
2015-3-10 

FS2-87m×

1.15m×0.7mm 
鲁光 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

94 
建筑防

水卷材 

招远市元勃实业

有限公司 
2015-3-27 

FS2-PE-81.31

m×1.23m×

0.7mm 

元勃 合格  
山东省产品质

量检验研究院 

95 
建筑防

水卷材 

烟台远东防水材

料有限公司 
2015-4-5 

FS2-100m×

1.2m×0.7mm 
晧润 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

96 
建筑防

水卷材 

烟台市洛蒙防水

材料有限公司 
2015-3-20 

FS2-100m×

1.2m×0.7mm 
洛蒙 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

97 
建筑防

水卷材 

威海天霸防水材

料有限公司 
2015-4-7 

FS2-100m×

1.2m×0.7mm 
天霸 合格  

山东省产品质

量检验研究院 



 

98 
建筑防

水卷材 

山东安之源防水

材料有限公司 
2015-4-7 

SBSⅠPY PE 

PE 3 10 

安之

源 
合格  

山东省产品质

量检验研究院 

99 
建筑防

水卷材 

山东鑫达鲁鑫防

水材料有限公司 
2014-12-1 

非外露 L 

1.50mm/20m×

2.05m 

鲁鑫 合格  
山东省产品质

量检验研究院 

100 
建筑防

水卷材 

青岛青宾防水材

料有限公司 
2015-3-12 

SBSⅠPY PE 

PE 3 10 
青宾 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

101 
建筑防

水卷材 

青岛大洋灯塔防

水有限公司 
2015-3-27 

SBSⅠPY PE 

PE 4 7.5 
灯塔 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

102 
建筑防

水卷材 

青岛即墨信达防

水材料厂 
2015-4-1 

SBSⅠPY PE 

PE 3 10 
海龟 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

103 
建筑防

水卷材 

青岛锦绣防水材

料有限公司 
2015-4-2 

SBSⅠPY PE 

PE 3 10 
中田 合格  

山东省产品质

量检验研究院 

104 
建筑防

水卷材 

山东海立德防水

防腐有限公司即

墨第一分公司 

2015-4-3 
FS2-100.0m×

1.15m×0.7mm 

海立

德 
合格  

山东省产品质

量检验研究院 

105 
建筑防

水卷材 

山东天海新材料

工程有限公司 
2015-3-25 

JS2-EVA-27.5

m×2.5m×

1.5mm 

天燕 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

106 
建筑防

水卷材 

山东水务荣祥新

材料有限公司 
2014-9-20 

JS2-PE-40.0m

×3.0m×

1.5mm 

/ 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

107 
建筑防

水卷材 

济南腾骏建筑材

料有限公司 
2015-3-14 

FS2-PE-100.0

m×1.15m×

0.8mm 

长兴 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

108 
建筑防

水卷材 

济南天盾防水材

料有限公司 
2015-3-6 

FS2-PE-100.0

m×1.2m×

0.7mm 

中盾 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

109 
建筑防

水卷材 

潍坊宏鑫防水材

料有限公司 
2015-3-29 

FS2-100.0m×

1.2m×0.7mm 
宏鑫 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

110 
建筑防

水卷材 

潍坊市凯源防水

材料有限公司 
2015-3-12 

FS2-100.0m×

1.15m×0.7mm 
凯源 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

111 
建筑防

水卷材 

寿光市强华防水

材料有限公司 
2015-3-28 

FS2-100.0m×

1.15m×0.8mm 
峰源 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

112 
建筑防

水卷材 

寿光市欣利防水

材料有限公司 
2015-3-10 

非外露 L 

1.50mm/20m×

2.05m 

欣贸 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

113 
建筑防

水卷材 

寿光市鑫彤防水

材料厂 
2015-4-6 

FS2-100.0m×

1.2m×0.7mm 
鑫彤 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 



 

114 
建筑防

水卷材 

潍坊艺虹防水材

料有限公司 
2015-4-8 

SBS I PY PE 

PE 3 10 
艺虹 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

115 
建筑防

水卷材 

潍坊市丰达防水

材料有限公司 
2015-3-26 

FS2-100.0m×

1.15m×0.7mm 
晟泉 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

116 
建筑防

水卷材 

潍坊天元防水材

料有限公司 
2015-4-3 

FS2-100.0m×

1.15m×0.8mm 

天福

元 
合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

117 
建筑防

水卷材 

寿光市众盈防水

材料厂 
2015-3-16 

FS2-80.0m×

1.15m×0.8mm 
众盈 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

118 
建筑防

水卷材 

潍坊金宝防水材

料有限公司 
2015-1-25 

FS2-100.0m×

1.15m×0.7mm 
盛华 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

119 
建筑防

水卷材 

潍坊市兰花王防

水材料有限公司 
2015-2-1 

FS2-100.0m×

1.15m×0.7mm 

兰花

王 
合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

120 
建筑防

水卷材 

寿光市弘铭防水

材料有限公司 
2015-4-8 

FS2-100.0m×

1.15m×0.7mm 
弘铭 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

121 
建筑防

水卷材 

寿光市万虹防水

材料有限公司 
2015-3-30 

FS2-100.0m×

1.2m×0.7mm 
万虹 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

122 
建筑防

水卷材 

寿光市云浩防水

材料厂 
2015-3-18 

FS2-87.0m×

1.15m×0.7mm 
云浩 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

123 
建筑防

水卷材 

山东省寿光市泰

迪防水材料有限

公司 

2015-4-9 
FS2-95.0m×

1.15m×0.7mm 
天泽 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

124 
建筑防

水卷材 

潍坊润源防水材

料有限公司 
2015-3-28 

FS2-100.0m×

1.2m×0.7mm 
润源 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

125 
建筑防

水卷材 

寿光市鹏源防水

材料厂 
2015-1-9 

FS2-100.0m×

1.15m×0.7mm 
鹏源 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

126 
建筑防

水卷材 

寿光市亚群防水

材料厂 
2015-4-10 

FS2-100.0m×

1.2m×0.7mm 
鑫坝 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

127 
建筑防

水卷材 

寿光市旺龙防水

材料有限公司 
2015-3-8 

FS2-100.0m×

1.2m×0.7mm 
旺龙 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 



 

128 
建筑防

水卷材 

寿光市华盾防水

材料有限公司 
2015-4-5 

FS2-100.0m×

1.15m×0.7mm 
华盾 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

129 
建筑防

水卷材 

寿光市宇龙防水

材料有限公司 
2015-4-1 

FS2-100.0m×

1.15m×0.7mm 
裕龙 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

130 
建筑防

水卷材 

潍坊市华美新型

防水材料有限公

司 

2015-3-25 
FS2-100.0m×

1.2m×0.7mm 
华美 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

131 
建筑防

水卷材 

潍坊市常鑫防水

材料有限责任公

司 

2015-3-16 
FS2-100.0m×

1.15m×0.7mm 
常鑫 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

132 
建筑防

水卷材 

寿光市金阳防水

材料有限公司 
2015-4-2 

FS2-87.0m×

1.15m×0.7mm 
金阳 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

133 
建筑防

水卷材 

潍坊市双庆防水

材料有限公司 
2014-12-15 

FS2-100.0m×

1.2m×0.7mm 
双庆 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

134 
建筑防

水卷材 

寿光市奥利防水

材料有限公司 
2015-4-9 

FS2-87.0m×

1.15m×0.7mm 

奥得

利 
合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

135 
建筑防

水卷材 

潍坊市北海防水

材料有限公司 
2015-4-8 

FS2-83.0m×

1.2m×0.8mm 
鲁力 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

136 
建筑防

水卷材 

潍坊华东防水材

料有限公司 
2014-10-14 

SBS I PY PE 

PE 3 10 
华东 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

137 
建筑防

水卷材 

寿光市双宇防水

材料有限公司 
2015-4-8 

FS2-100.0m×

1.2m×0.7mm 
宇王 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

138 
建筑防

水卷材 

寿光市飞鹰新型

防水材料有限公

司 

2015-3-25 
FS2-87.0m×

1.15m×0.7mm 
昊天 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

139 
建筑防

水卷材 

潍坊市巨盛防水

材料有限公司 
2015-3-30 

FS2-83.3m×

1.2m×0.6mm 
巨盛 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

140 
建筑防

水卷材 

潍坊市思云防水

材料有限公司 
2015-3-8 

FS2-100.0m×

1.15m×0.7mm 
思云 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

141 
建筑防

水卷材 

山东省寿光市旭

日升防水材料有

限公司 

2015-3-25 
FS2-100.0m×

1.2m×0.7mm 

旭日

升 
合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 



 

142 
建筑防

水卷材 

寿光市玉航防水

材料厂 
2014-10-16 

FS2-100.0m×

1.15m×0.7mm 
玉航 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

143 
建筑防

水卷材 

寿光市盈宝防水

材料有限公司 
2015-4-2 

FS2-83.0m×

1.2m×0.7mm 
盈宝 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

144 
建筑防

水卷材 

寿光市天翔防水

材料厂 
2015-3-7 

FS2-87.0m×

1.15m×0.7mm 
翔源 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

145 
建筑防

水卷材 

寿光亿达防水材

料有限公司 
2015-4-8 

FS2-100.0m×

1.15m×0.7mm 
万宏 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

146 
建筑防

水卷材 

潍坊市泰岳防水

材料有限公司 
2015-4-8 

FS2-100.0m×

1.2m×0.7mm 
泰岳 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

147 
建筑防

水卷材 

寿光市德恺防水

材料有限公司 
2015-3-18 

FS2-87.0m×

1.15m×0.7mm 
德恺 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

148 
建筑防

水卷材 

寿光市飞月新型

防水材料有限公

司 

2015-4-10 
FS2-87.0m×

1.15m×0.7mm 
盈发 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

149 
建筑防

水卷材 

寿光市金祥源防

水材料有限公司 
2015-4-9 

FS2-95.0m×

1.15m×0.7mm 
润泰 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

150 
建筑防

水卷材 

寿光市金江防水

材料有限公司 
2015-3-8 

FS2-100.0m×

1.15m×0.7mm 
金汇 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

151 
建筑防

水卷材 

潍坊市朗固防水

材料有限公司 
2015-4-5 

FS2-100.0m×

1.15m×0.7mm 
朗固 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

152 
建筑防

水卷材 

山东清田塑工有

限公司 
2015-2-3 

JS2-50.0m×

6.0m×0.6mm 
清田 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

153 
建筑防

水卷材 

寿光市鑫华防水

材料厂 
2015-4-10 

FS2-87.0m×

1.15m×0.7mm 
晟昊 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

154 
建筑防

水卷材 

高青冠王建材有

限公司 
2015-4-3 

FS2-91.0m×

1.1m×0.7mm 
冠王 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

155 
建筑防

水卷材 

寿光市金盈防水

材料有限公司 
2014-10-27 

FS2-87.0m×

1.15m×0.7mm 
金盈 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 



 

156 
建筑防

水卷材 

寿光市广通防水

材料厂 
2015-3-28 

FS2-100.0m×

1.15m×0.7mm 
广友 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

157 
建筑防

水卷材 

寿光市京旭建筑

防水材料厂 
2015-2-20 

FS2-100.0m×

1.15m×0.7mm 
京旭 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

158 
建筑防

水卷材 

寿光市双王新型

防水材料厂 
2015-3-20 

FS2-87.0m×

1.15m×0.7mm 
双王 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

159 
建筑防

水卷材 

寿光市环宇新型

防水材料厂 
2015-3-15 

FS2-87.0m×

1.15m×0.8mm 
环宇 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

160 
建筑防

水卷材 

寿光市龙达防水

材料厂 
2015-4-2 

FS2-100.0m×

1.15m×0.7mm 

龙宏

达 
合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

161 
建筑防

水卷材 

寿光市志浩防水

材料厂 
2015-3-20 

FS2-100.0m×

1.15m×0.7mm 
志浩 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

162 
建筑防

水卷材 

潍坊市金海防水

材料有限公司 
2015-3-2 

SBS I PY PE 

PE 4 10 
隆鑫 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

163 
建筑防

水卷材 

德州双环建材有

限公司 
2014-12-17 

SBS I PY PE 

PE 4 10 
新羽 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

164 
建筑防

水卷材 

莱芜市金地工程

材料有限公司 
2015-4-3 

JS2-30.0m×

3.05m×1.5mm 
金地 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

165 
建筑防

水卷材 

山东建通工程科

技有限公司 
2015-3-29 

JS2-PE-30.0m

×6.0m×

1.8mm 

山东

建通 
合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

166 
建筑防

水卷材 

宏祥新材料股份

有限公司 
2014-12-4 

JS2-EVA-27.0

m×3.0m×

1.5mm 

宏祥 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

167 
建筑防

水卷材 

嘉祥县振兴防水

建材厂 
2015-3-20 

FS2-100.0m×

1.15m×0.7mm 
双祥 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

168 
建筑防

水卷材 

曲阜市三孔油毡

有限公司 
2015-4-1 

SBS I PY PE 

PE 3 10 
三孔 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

169 
建筑防

水卷材 

曲阜市鲁南建材

有限公司 

2015-03-26

甲班 

SBS I PY PE 

PE 3 10 
鲁南 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 



 

170 
建筑防

水卷材 

曲阜市金圣防水

建材有限公司 
2015-4-2 

FS2-100.0m×

1.15m×0.7mm 
鲁圣 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

171 
建筑防

水卷材 

曲阜市圣德建材

有限公司 
2015-4-11 

FS2-100.0m×

1.15m×0.7mm 
众旺 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

172 
建筑防

水卷材 

曲阜市圣奥建材

有限公司 
2014-10-7 

FS2-100.0m×

1.15m×0.7mm 
升奥 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

173 
建筑防

水卷材 

山东力华防水建

材有限公司 
2014-11-22 

JL1-EPDM-20.

0m×1.2m×

1.5mm 

辉力 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

174 
建筑防

水卷材 

枣庄市丰禹防水

建材有限公司 
2015-3-2 

FS2-100.0m×

1.2m×0.7mm 

微山

湖 
合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

175 
建筑防

水卷材 

临沂市临河防水

材料有限公司 
2015-4-8 

SBS I PY PE 

PE 3 10 
大圣 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

176 
建筑防

水卷材 

临沂新宇王防水

材料有限公司 
2014-12-26 

FS2-100.0m×

1.2m×0.7mm 
双力 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

177 
建筑防

水卷材 

德州华宇新材料

工程有限公司 
2014-7-17 

JS2-EVA-30.0

m×6.0m×

1.2mm 

华宇 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

178 
建筑防

水卷材 

山东龙祥橡塑制

品有限公司 
2015-4-1 

JS2-EVA-20.0

m×2.0m×

1.5mm 

龙祥 合格  

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

179 
建筑防

水卷材 

潍坊信托防水材

料有限公司 
2015-3-22 

FS2-100m×

1.15m×0.7mm 
信托 不合格 拉断伸长率; 

山东省产品质

量检验研究院 

180 
建筑防

水卷材 

潍坊龙舟建材有

限公司 
2015-4-5 

SBS I PY PE 

PE 4 10 
龙舟 不合格 

热老化（低温

柔性）;接缝剥

离强度; 

山东省产品质

量检验研究院 

181 
建筑防

水卷材 

潍坊市正泰防水

材料有限公司 
2015040602 

SBSⅡPY PE 

PE 4 10 
正泰 不合格 

可溶物含量;热

老化（低温柔

性）;接缝剥离

强度; 

山东省产品质

量检验研究院 

182 
建筑防

水卷材 

潍坊市晨光新型

防水材料有限公

司 

2015-4-5 
SBSⅠPY PE 

PE 3 10 
晨光 不合格 接缝剥离强度; 

山东省产品质

量检验研究院 

183 
建筑防

水卷材 

潍坊市禹神防水

材料有限公司 
2015-3-10 

SBS I PY PE 

PE 3 10 
强城 不合格 

热老化（尺寸

变化率）;接缝

剥离强度; 

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 



 

184 
建筑防

水卷材 

寿光市昊诚防水

材料有限公司 
2015-3-28 

非外露 L 

1.50mm/20m×

2.05m 

宏利 不合格 
拉伸性能(最大

拉力）; 

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

185 
建筑防

水卷材 

潍坊前卫防水材

料有限公司 
2015-3-13 

SBS I PY PE 

PE 4 7.5 
前卫 不合格 接缝剥离强度; 

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

186 
建筑防

水卷材 

潍坊市宝源防水

材料有限公司 
2015-4-6 

SBS I PY PE 

PE 4 10 
宝源 不合格 接缝剥离强度; 

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

187 
建筑防

水卷材 

乐陵市润达防水

材料有限公司 
2015-4-8 

SBS I PY PE 

PE 3 10 

鑫宏

源 
不合格 

热老化（尺寸

变化率）;接缝

剥离强度; 

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

188 
建筑防

水卷材 

德州中瑞土工材

料工程有限公司 
2015-3-21 

JS2-PE-50.0m

×6.0m×

1.0mm 

中瑞 不合格 扯断伸长率; 

山东省建筑工

程质量监督检

验测试中心 

 


